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DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL GELO E AL DISGELO E DELLA RESISTENZA
A FLESSIONE DOPO GELO E DISGELO (UNI EN 14617-5, UNI EN 14617-2) DI UNA
TIPOLOGIA DI PRODOTIO IN MARMORESINA DENOMINATO “COPRIMURO IN
MARMORESINA” DELLA DITTA "COPRIMURO S.R.L.", CORIANO (RIMINI).

LUOGO E DATA DI EMISSIONE: Faenza, 10/06/2021

COMMITTENTE: Coprimuro S.r.L

Via Raibano, 35

STABILIMENTO: 47853 Coriano [Rimini)
TIPO DI PRODOTTO: Prodotto in Marmoresina
NORMATIVE APPLICATE: UNI EN 14617-5:2012; UNI EN 14617-2:2016
DATA RICEVIMENTO CAMPIONI: 06/05/2021
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PROVE ESEGUITE PRESSO: CerfiMaC, Faenza
Esecuzione Redazione Approvazione
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